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 Nazwa i adres / Name and address 

INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ 
AKADEMII NAUK 

LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI 
ul. Pawińskiego 5B 
02-106 Warszawa 

Kod identyfikacyjny /  
Identification code *) Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item: 

- J/8 - Badania mechaniczne wyrobów i materiałów konstrukcyjnych / Mechanical tests of construction 
products and materials 

Wersja strony/Page version: A 
 

*) Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /  
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website  www.pca.gov.pl 
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Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji 
ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa 

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/ 
badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia 

Wyroby i materiały konstrukcyjne Własności mechaniczne: 
- wyraźna granica plastyczności Re 

- umowna granica plastyczności Rp 

- wytrzymałość na rozciąganie Rm 

- wydłużenie A 
Zakres siły F: do 250 kN 
Próba rozciągania w temperaturze 
pokojowej 

PN-EN ISO 6892-1:2020-05  
Metoda B 

Wersja strony: A  
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Zatwierdzam status zmian 
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Wykaz zmian 
Zakresu Akredytacji Nr AB 1839 

 
 

 


